
morsetti tipo TELECOM, corpo in ghisa malleabile zincato a caldo8018T

RUM-MU-21:198
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080180003 8018T 8÷10 M8 42 10,20

ANALISI DI LABORATORIO
• analisi chimica
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204


